
Helmut Hergenröther 
Maurer- und Betonbauermeister 
Schimmelexperte HWK 
BDSH geprüfter Sachverständiger 
SiGe - Koordinator 

Neubaufeuchte 

Bei massiven Bauten ca. 90 l/m²!!! (je nach Größe) Anmachwasser in: 
Beton, Estrich  
Mauer- und Putzmörtel 

Produktionsbedingt in Baumaterialien 

Umwelteinflüsse: 
Regen, Schnee 
Hochwasser an Flüssen etc. 
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Winterbaustelle!!! 
Verschimmelter Dachstuhl: 
Nicht gedämmte Dachuntersicht 
nach aufbringen des Wandputzes! 
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Was kann ich tun? 

Vorbeugende Maßnahmen bereits während der Bauphase: 

 Vermeidung von Wärmebrücken (dämmen) 
 Abdecken der Mauerkronen 
 Baustoffwahl ( Trockenbauwände, -estrich, etc.) 
 Fachgerechte Ausführung aller Abdichtungen 
 Rohrleitungen auf Dichtheit überprüfen 
 Vor Nutzung ausreichend Heizen & Lüften 
 Technische Trocknung 
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